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Bu ¢izim TULOMSAS'in vazili izni olmadan herhangi

bir amag icin GOGALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.
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KAPLAMA BILGILER]
. i _ ic cap tzerine Kursun-kalay kaplama Kaliniik: 0,020-0,030
> O_U(>m xv.,CzEm_ 1,883 ,Nm@ww Kaplamanin kimyasal bilesimi
Z | YAG CEB| CIDAR KALINLIGI| 6.30-8.45
A' | YAG CEBI BOYU 21.50-22.50 Pb: %88-92
v | KANAL CIDAR KALINLIG! 2.95-3.10 Sn: %8-12
Kalan tim ylzeyler 0,002-0,004 mm. kalinlikta kalay kaplanacakir.
NOT: Tiim keskin kigel lacakty.
QT: Tiim keskin kbgeler yuvariatilacaktr, IS 4385 fi oo keploma Bu_NmSmwc
CuPb24Sn
Adet Parcarii Ad Sablon Kolaytik — Yart zoﬂca: Olcdleri
No Tasnif No
Bu ¢izim kritk kalite parametresi igerir mi? HAYIR Kritik kalite parametresi su sekilde g@sterimistir. .
. Tolerans verfimeyen dlgller igin iigif stendartior 3
oﬂ% N EN 13920 B B F (Kayakd yopilar) TULOMSAS
5 EN 22768-1 m (Uziniuk ve agl Seller]) | Tyruive | okomotif ve Motor
=z EN 22766~2 \w. (Sekit_ve konumiar Sanayil Anonim Sirketi
i ™ IB Yeniden ¢izildi. 21.10.2013 Oni _ %
YENI DURUM . KADEME il. KADEME 1. KADEME V. KADEME % . T ERoGT &\\ e den proje
= |lse Bak ubg / g 2 e : :
ANA YATAKLARDAKI IG GAP 176.025-176.000 |175.525-175.500[175.025-175.000| 174,525-174.500174.025-174.000 > MM&% < Salok ISK Tarih: 23 40.207% Bu, yerine gect]
; : = . Komple Resi Poz N
INCE YATAKLAR MONTEL] HALDE IC GAP |160.259-160.214|169.759-159.714| 159 250-159.214) 158.750-158.714 158.259-158.214 = [Kontrol Tuba EROGLU UST INCE YATAK aé_wmm owmf..aﬁ\ Eﬁamo
KRANK MUYLU CAP! 159.975-160.000 | 159.475-150.500| 158.975-159.000 158.475-158.500157.975-158.000 | = [Kaynok Mih. (1/2 RESMI) _—
| TEORIK BOSLUK 0.284-0.214 | 0.284-0214 | 0284-0.214 | 0.284-0214 | 0284-9.214 _ﬁ Bicek 1:2 =& 208970




